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Entwicklung einer multifaktoriellen Messmethode fiir die
Zustandsiiberwachung von Faserseilen fiir Krane

Development of a Multifactorial Method for
Condition Monitoring of Fiber Ropes for Cranes
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H ochfeste Faserseile haben zahlreiche Eigenschaften,
welche die Verwendung auf Kranen begiinstigen.
Einige dieser Seileigenschaften indern sich mit der Ein-
satzdauer und kénnen daher fiir die Erkennung der Ab-
legereife genutzt werden. Durch die Bestimmung der
technisch-wirtschaftlichen Wertigkeit verschiedener
Messverfahren konnte eine vielversprechende Kombina-
tion gefunden werden, die mehrere Seileigenschaften an
Abschnitten iiber die gesamte Seilliinge erfassen kann.
Das zu entwickelnde Messsystem besitzt zwei elektrische
Leiter im Seil, die in regelmiiBigen Abstinden durch
Messknoten elektronisch verbunden sind. Die erfassba-
ren Seileigenschaften, deren Messung und die Kompo-
nenten des Messsystems werden beschrieben.

[Schliisselworter: Faserseil, Zustandsiiberwachung, Seileigen-
schaften, Messverfahren, elektrische Leiter]

igh strength fiber ropes for cranes have many dif-

ferent properties. Some of these can be used to mon-
itor the condition of the rope. Methods that allow meas-
uring these properties are rated according to their
technical and economical suitability for condition moni-
toring. Some of the best-suited methods are combined to
a new measurement system that consists of two electrical
conductors with uniformly distributed measurement
points in the rope. It is able to capture rope properties at
each of the resulting rope sections. The detectable prop-
erties, their measurement and a potential implementation
of the system is described.

[Keywords: fiber rope, condition monitoring, rope properties,
measuring method, electrical conductors]

1 EINLEITUNG

Hochfeste Faserseile bieten gegeniiber Stahlseilen
Vorteile bei der Verwendung auf Kranen, jedoch fehlen si-
chere automatisierte Methoden zur Zustandsiiberwachung.
Es gibt viele verschiedene Ansitze zum Monitoring von
Faserseilen, die auf unterschiedlichen Messverfahren und
Seileigenschaften beruhen. [OSF17, RCG+00, SFG19]
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Ziel dieses Projektes ist es, durch Kombination be-
kannter Messverfahren ein technisch umsetzbares Mess-
system fiir die Seilzustandsermittlung zu entwickeln, das in
Zukunft bei Kranen mit Faserseilen verwendet werden
kann. Fiir diese Aufgabe konnen folgende Forschungsfia-
gen formuliert werden:

e  Welche Seileigenschaften ermdglichen die Abschiit-
zung des aktuellen Seilzustandes?

e  Welche Messmethoden kénnen zur Erfassung dieser
Eigenschaften eingesetzt werden?

e Wie kann ein Messsystem umgesetzt werden, wel-
ches diese Eigenschaften lokal an jeder Stelle im Seil
erfasst?

2 UNTERSUCHUNG UND VERGLEICH EXISTIERENDER
MESSMETHODEN

Im ersten Schritt wurden unterschiedliche Seileigen-
schaften und Messverfahren gesucht und kategorisiert,
technisch und wirtschaftlich bewertet und zum zu entwi-
ckelnden Messsystem kombiniert.

2.1 STAND DER WISSENSCHAFT

Es wurden iiber 150 Quellen tiber an Faserseilen ange-
wandte Messverfahren und Seileigenschaften, insbeson-
dere bei Seilen fur Fordertechnik und Offshore-Vertduung,
untersucht. Dabei wurde keine zeitliche Eingrenzung ge-
troffen. Eine erhohte Forschungstitigkeit kann in den letz-
ten 25 Jahren beobachtet werden. Besonders seit 2010 wird
dieses Thema h#ufiger untersucht, wie Abbildung 1 zeigt.
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Abbildung 1. Literaturquellen nach Erscheinungsjahr
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Es konnten verschiedenste Messverfahren gefunden
und in folgende Kategorien eingeteilt werden:

s Zerstorendes oder nicht zerstdrendes Verfahren

o System im Seil/auBerhalb des Seils oder beides

e lokale oder globale Messung (iiber Seilldnge)

s physikalisches Messprinzip, z.B. optisch, magne-
tisch, akustisch, ...

2.2 TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG

Basierend auf den Literaturquellen wurde die tech-
nisch-wirtschaftliche Wertigkeit der darin beschriebenen
Messverfahren ermittelt. Der Fokus lag dabei auf der tech-
nischen Eignung. Eine einfache wirtschaftliche Bewertung
wurde ebenfalls durchgefiihrt.

2.2.1 GEWICHTUNG DER SEILEIGENSCHAFTEN FUR
DIE TECHNISCHE BEWERTUNG

Fiir die Ermittlung der technischen Wertigkeit der
Messverfahren wurde zuerst den verschiedenen Seileigen-
schaften ein Gewichtungsparameter P;, basierend auf den
in Abbildung 1 dargestellten Literaturquellen, zugeordnet.
Dieser beschreibt, wie gut diese Eigenschaft verwendet
werden kann, um auf den Seilzustand riickzuschlieBen und
gegebenenfalls die Ablegereife festzustellen. Abbildung 2
zeigt einige Eigenschaften mit hoher Gewichtung.

Seileigen- , Gewich-
schaft Kurzbeschreibung tung P;
plastische bleibende Dehnung des Seils
Dehnung/ oder Seilabschnitts (bei defi- 10
Kriechen nierter Last)
E-Modul/ axiale Steifigkeit des Seils,
Steifiokeit z.B. zusitzliche Dehnung bei 9
& Lastaufnahme
Seildurchmesser (unterschied-
Durchmesser i ich .
Seil iche Messricl tungen bei un- 8
rundem Querschnitt)
Seil- Temperatur im inneren oder 7
temperatur dufleren des Seils

Abbildung 2. Auswahl von hochgewichteten Seileigenschafien

Eine Seileigenschaft, die eng mit dem Seilzustand zu-
sammenhingt, ist die Seildehnung. Diese ldsst sich durch
plastische Dehnung und elastische Dehnung beschreiben.
In Abbildung 3 sind beide Eigenschaften {iber die Seille-
bendsauer am Priifstand dargestellt. Die Versuche wurden
mit einem LCP-Seil (Fliissigkristallpolymer) auf einem
Rollenpriifstand durchgefiihrt, der den Einsatz des Seils am
Kran simuliert. Jeder Zyklus entspricht dem Uberrollen ei-
ner Seilrolle mit definierter Last und damit einem Biege-
wechsel. Weitere fiir den Versuch festzulegende Kenn-
werte sind unter anderen Seilrollendurchmesser, Gleich-
oder Gegenbiegung, Temperatur und Seilgeschwindigkeit.
[BCI8]

© 2021 Logistics Journal: Proceedings — ISSN 2192-9084
Article is protected by German copyright faw

DOI: 10.2195/lj_Proc_ferrari_de_202112_01
URN: urn:nbn:de.0009-14-54184

# Elongstlon 10

® Siltinase (8A)

- &M (ihiusands]

-

mifiness (F4)

—

|

i - 4

L] 20 (] &0 80 100 120 440 180 180 206
cyclas (thousande)

Abbildung 3. Anderung der Steifigkeit und Dehnung eines
LCP-Seils tiber dessen Lebensdauer [BCI8]

Die plastische Dehnung (elongation) bleibt bei Seil-
entlastung bestehen. Wie erwartet wichst diese Eigen-
schaft kontinuierlich mit der Seilnutzungsdauer. [Weh17]

Mit den elastischen Anteilen der Dehnung wird bei
verschiedenen bekannten Lasten die Steifigkeit (stiffness)
oder das Elastizitdtsmodul des Seils berechnet. In Abbil-
dung 3 ist ersichtlich, dass die Steifigkeit nach dem kurzen
Anstieg aufgrund von Setzungen in der Seilkonstruktion
mit zunehmenden Lastspielen kontinuierlich sinkt [BC98].

Die Seiltemperatur als weiteres Beispiel kann in dop-
pelter Weise genutzt werden. Das Fasermaterial ist im All-
gemeinen empfindlich gegeniiber erhShten Temperaturen,
materialabhédngig teilweise bereits deutlich unter 100 °C
[Weh17]. Schon die kurzzeitige Erhitzung eines Seilab-
schnitts kann zu massiver Schidigung und Festigkeitsver-
lust flihren. Eine Temperaturiiberwachung kann diese Be-
schiddigung durch vorzeitige Warnung bei verdichtigem
Temperaturanstieg eventuell verhindern. Im Falle einer be-
reits erfolgten Uberschreitung der zuldssigen Temperatur
soll diese Information zur genaueren Untersuchung des
Seilabschnitts vor der Weiterverwendung des Seils flihren.

Eine weitere Moglichkeit zur Nutzung der gemesse-
nen Temperaturwerte ergibt sich, wenn diese sehr genau
gemessen werden konnen. Die vom Seilzustand abhingige
innere Reibung und Dédmpfung veréndern die Erwdrmung
des Seils im Einsatz, wie in Abbildung 4 zu erkennen ist.
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Abbildung 4. Erwdrmung durch innere Reibung im Betrieb
bei verschiedenen Seilen (Material und Machart) [Wehl7]
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2.2.2 ERMITTLUNG DER TECHNISCHEN WERTIGKEIT

Jedes betrachtete Messverfahren kann eine oder meh-
rere Seileigenschaften erfassen. Um dies in die Wertigkeit
miteinflieBen zu lassen, wird eine Matrix mit den Seilei-
genschaften und Messverfahren erstellt, die in den Zellen
die Fahigkeit des Messverfahrens k (Zeilen) zur Ermittlung
der Seileigenschaft i (Spalten) enthilt, siche Abbildung 5.
Mit dem Messverfahren nicht messbare Eigenschaften et-
halten den Wert 0 und haben somit keinen Einfluss auf die
technische Wertigkeit des Messverfahrens, messbare Ei-
genschaften erhalten die Gewichtung 1 bis 3.

e T, ... technische Wertigkeit des Messverfahren k,
z.B. Infrarotmessung, Rontgen, ...

e Ty, ... Fihigkeit des Messverfahrens k, die Seilei-
genschaft i zu messen (Gewichtung 0 bis 3)

e P; ... Gewichtung der Seileigenschaft i, z.B. Deh-
nung, Querschnittsform, Temperatur, ...

Abbildung 5 zeigt den Bewertungsvorgang anhand ei-
nes Ausschnitts der Bewertungstabelle mit den zuvor be-
stimmten Seileigenschafts-Gewichtungen P;. Die techni-
sche Wertigkeit eines Messverfahren ] ergibt sich als
zeilenweise Summe der Produkte aus Seileigenschafts-Ge-
wichtung P;. und der jeweiligen Messfahigkeit Ty, ;:

Tkzz'Pi'Tk,i (1)
t
5 g
%, AEEIREIE
0"'?"‘/ 06 g és -g o Qqé
% ﬁ’ Sle|%| |E]e
%, il AR
Gewichtun
SaIED 1
Seileigenschaft P Sl e o
optisch leitfdhige
Fasern 01312 20
Infrarotmessung 0,00 I 3 (1
Ultraschallmessung 1 'I 211 1013
1 z I

elektr. Leilfihige '
Fasern/Driihte

Kombination 013

2 31i

Abbildung 5. Ausschnitt der Bewertungstabelle

Man erhilt mit der technischen Wertigkeit ein Mal3 da-
fiir, wie gut sich der Seilzustand mit den durch das Verfah-
ren erfassbaren Seileigenschaften ermitteln ldsst. Dieser
Wert ist die technische Wertigkeit des Messverfahrens.
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2.2.3 ERMITTLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN
WERTIGKEIT

Die wirtschaftlichen Randbedingungen der verschie-
denen Messvertahren wurden ebenfalls betrachtet. Die da-
bei verwendeten Faktoren beinhalten den voraussichtlichen
Entwicklungsaufwand bis zum einsetzbaren System Dy,
die Kosten fuir Sensorik und Materialien S;, sowie den Auf-
wand fiir erforderliche Anpassungen am Seil R, und am
Kran €. Sie sind jeweils von 0 (extremer Aufwand/Kos-
ten) bis 4 (sehr geringer Aufwand/Kosten) bewertet.

o E, ... wirtschaftliche Wertigkeit des Messverfahrens
k (economic)

e D ... Entwicklungsaufwand (development)

e Sk ... Sensorik, Materialien (sensors)

e Ry ... Integration ins Seil (rope integration)

e (... Adaption des Krans/Kranbetriebs (crane)
Ek=Dk+Sk+Rk+Ck (2)

Die wirtschaftliche Wertigkeit Ej ergibt sich als
Summe der vier Teilbewertungen. Die maximale wirt-
schaftliche Wertigkeit eines Messverfahren, also bei Ein-
satzfahigkeit mit minimalen Kosten und Aufwand, betréigt
Epax =4+4+44+4=16.

2.2.4 TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE WERTIGKEIT

Die technischen und wirtschaftlichen Wertigkeiten
ausgewihlter Messverfahren sind in Abbildung 6 gezeigt:

e A: ... Infrarotmessung — SeilauBentemperatur

e B:...elektr. leitfdhige Fasern — elektr. Wider-
stand/Leiterschadigung

e C:...elektr. leitfdhige Fasern — Signallaufzeit/Deh-
nung

e D: ... Sensoren im Seil — Temperatur, ...

e E: ... optisch leitfdhige Fasern — Signallauf-
zeit/Dehnung, Temperatur

e F:... Mikroskopie — Faserbriiche, Strukturéinderun-
gen, Verschmutzungen

e B+C+D: ... Kombination elektr. leitfihige Fasern
mit im Seil integrierten Sensoren — Laufzeit/Deh-
nung, elektr. Widerstand/Leiterschidigung, Tempe-
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Abbildung 6. technische und wirtschafiliche Wertigkeit
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2.2.5 KOMBINATION ZUM MULTIFAKTORIELLEN

MESSVERFAHREN

Mit den untersuchten Methoden kénnen kombinierte
Messverfahren zusammengestellt werden. Beispielsweise
kann an den flir Signallaufzeitmessungen ins Seil einge-
brachten elektrischen Leitern zusétzlich eine Widerstands-
messung durchzeflihrt werden. Da flir die Signallaulzeit-
und Widerstandsmessung von Seilabschnitten elektroni-
sche Komponenten im Seil erforderlich sind, kdnnen diese
mit Temperatursensoren ergénzt werden. Damit ergibt sich
das in Kapitel 3 beschriebene kombinierte, multifaktorielle
Messsystem (letzte Zeile in Abbildung 5, Eintrag B+C+D
in Abbildung €). Dieses erreicht durch die Kombination
eine hohere tecanische Wertigkeit als die einzelnen Mess-
verfahren flir sich, wihrend sich der Aufwand und damit
die wirtschaltliche Wertigkeit nur unwesentlich éindern.

3 KOMBINIERTES MULTIFAKTORIELLES
MESSVERFAHREN

3.1 GRUNDLEGENDER AUFBAU

Lellern

Abbildung 7. Frinzipskizze des Messsystems
Bei dem in Abbildung 7 und 8 gezeigten Messsystem
werden elekironische Messknoten in regelméBigen Abstén-
den in den Seilkern eingebracht. Diese sind durch zwei
durchgiingige elektrische Leiter verbunden, die sich tiber
die gesamte Seilldnge erstrecken und an einem Seilende an
das Analysegerit angeschlossen sind. Dieses beinhaltet die
Auswerteelektronik sowie Datenanalyse und -speicher. Zu-
sdtzlich ist die Einbindung der erfassten Betriebsdaten des
Krans vorgesehen. Es sind somit ein speziell ausgestattetes
Seil, Zugang zu einem Seilende sowie eine Schnittstelle zu
den Betriebsdaten des Krans erforderlich. Zusétzliche Sen-
sorik am Kran ist fiir das Messsystem nicht erforderlich.

Abbildung 8. Schnittansicht der im Seilkern eingebetteten
elektrischen Leiter mit einem Messknoten

Die Messknoten beinhalten einen Microcontroller,
wodurch digitale Kommunikation mit dem Analysegerit
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ermdglicht wird. Die Messstrecke zwischen zwei Mess-
knoten betrdgt jeweils ungefdhr ein bis zwei Meter.
Dadurch ist die abschnittsweise Messung verschiedener
Seileigenschaften wie Dehnung, Steifigkeit, elektrischer
Widerstand der Leiter und Temperatur Uber die gesamte
Seilldnge moglich.

3.2 ZEITLICHER ABLAUF DES MESSVORGANGS DER
SEILEIGENSCHAFTEN IM SEILABSCHNITT

Um die Seileigenschatten eines Seilabschnittes festzu-
stellen, sind einige Schritte notwendig. Die vom Analyse-
gerdt jeweils ermittelten Daten sind:

e aktuelle Krandaten (Last, Seilposition, Umgebungs-
temperatur, ...)

e  Temperatur im Seil

o elektrischer Widerstand der Leiter im Abschnitt (dar-
aus Dehnung und Beschadigung)

e Signallaufzeit im Abschnitt (daraus Dehnung und
Steifigkeit)

Diese Schritle erfolgen jeweils innerhalb einiger Mil-
lisekunden und sind ab Kapitel 3.4 genauer beschrieben.
Das Analysegerit liefert die Energie flir die Messknoten
und tibermittelt den aktuell zu betrachtenden Messknoten-
index an alle Messknoten. Diese schalten sich darauthin,
mit Ausnahme des ausgewdhlten Messknotens, ab. Dieser
ermittelt die Temperatur und tUbermittelt diese digital an
das Analysegerdt. Wie in Abbildung 13 schlielit er dann
seinen Transistorschalter zwischen beiden Leitern und ist
durch die wegfallende Spannungsdifferenz ebenfalls aus-
geschaltet. Das Analysegerit fiihrt nun die Widerstands-
und Signallaufzeitmessungen an der nun vorhandenen ge-
schlossenen Leiterschleife durch. Durch abschliefende
Umpolung der Leiterspannung 6fthet sich der Schalter wie-
der und die Versorgungspannung kann zur Wahl des niichs-
ten Messknoten aufgebracht werden.

3.3 KOMPONENTENAUSWAHL UND KONSTRUKTIVE
UMSETZUNGSMOGLICHKEITEN

Das Messsystem kann in einige Komponenten aufge-
teilt werden, die weitgehend unabhédngig voneinander un-
tersucht werden kénnen. In der Entwicklung werden diese
Komponenten zuerst theoretisch betrachtet und simuliert,
danach werden Prototypen flir Funktionstests erstellt. Da-
bei werden bereits die spater unumgénglichen Randbedin-
gungen eines Messsystems im Seil miteinbezogen, zum
Beispiel Platzangebot, Energieversorgung, Kommunika-
tion und Widerstandsfahigkeit. Messsystem und Seil diir-
fen sich im Betrieb gegenseitig nicht beschédigen.

3.3.1 ANALYSEGERAT

Das Analysegerdt befindet sich auflerhalb des Seils,
daher sind nur wenige Randbedingungen zu beriicksichti-
gen. Es besteht im Grunde aus einer Speicher-/Rechenein-
heit und einer Messeinheit mit zwei schnellen Analogein-
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und -ausgéngen. Diese sind mit den beiden elektrischen
Leitern im Seil verbunden und ermdglichen die Energie-
versorgung und Kommunikation mit den Messknoten. Zu-
sitzlich dienen Sie zur Messung des Widerstands und der
Signallaufzeit der aktiven Leiterschleife, siehe Kapitel 3.4
bis 3.6. Da das Analysegerit nicht Teil des Seiles ist, muss
es nicht mit dem Seil getauscht werden und kann dauerhaft
an einem Kran flir mehrere Seile verwendet werden.

Die groBten Herausforderungen beim Analysegerit
liegen bei der Laufzeitmessung. Darunter fallen die Aus-
wahl ausreichend schneller Hardware und die Optimierung
der Auswertealgorithmen, die den Messfehler infolge du-
Berer Einfliisse minimieren sollen. In der Entwicklungs-
phase werden die Signalgeneratoren und Signalanalysato-
ren Pico Technology PicoScope 2207b und Red Pitaya
STEMLAB 125-14 verwendet. Diese ermdglichen eine
Abtastrate von 1 GS/s (10° Messwerte pro Sekunde).

3.3.2 MESSKNOTEN

Verschlusskegel Schutzhille Microcontroller

AuBenhtlle des Seilkerns

Platine

Abbildung 9. Messknoten mit Schutzhiille und elektrischen
Leitern in Schnittansicht

Abbildung 9 zeigt einen Messknoten, bestehend aus
der Platine und der Schutzhiille, durch die die beiden
elektrischen Leiter gefiihrt werden. Er ermoglicht die Mes-
sungen auf einen Seilabschnitt von ein bis zwei Meter zu
beschrinken. Die Platine (Abbildung 11) kann die Leiter
elektrisch verbinden oder trennen, die Temperatur messen

- bie
[

und mit dem Analysegeridt kommunizieren.
PR I el
| B ) )]

1N [
o
Fas 3 | e 2]
/ W CXPOSED PAD ‘ i '.\ I
1 F 1 H 1

BOTTOM VIEW

TOP VIEW

T ds I
'i. \-l—l I.IL: Di S .-.u']

ol e
Package DFN 8 Pin
Abmessungen 3x2x0,9mm
Versorgungsspannung 1,8 bis3,6 V
Betriebsstrom (1 MHz, 1,8 V) 25 pA
max. Taktfrequenz 16 MHz
Progarmmspeicher / Arbeitsspeicher | 1024 / 64 Byte

Abbildung 10. Daten des Microchip PICIOFL322 [Mic2l]
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Die Hauptkomponente der Platine ist der Mikrocon-
troller. Die Auswahlkriterien waren kleine BaugrdBe, ein
sehr niedriger Energicbedarf und ein fiir die Anwendung
ausreichender Funktionsumfang. Der PICI0FL322 (Abbil-
dung 10) des Herstellers Microchip bietet bei einem Ener-
gieverbrauch von etwa 0,05 mW im Betrieb mehrere Ana-
log-Digital-Wandler, Timer, [/O-Pins und einen
Temperatursensor sowie flir die Anwendung ausreichend
Speicher [Mic21]. Weitere erforderliche Bauteile sind der
Spannungswandler, Transistoren, Dioden, Kondensatoren
und Widerstidnde. Die Komponenten werden beidseitig auf
der 2,5x10 mm grofen Platine angeordnet (Abbildung 11).

PIC10LF322

Abbildung 11. Layout und 3D-Modell der Messknoten-Platine

Die Kontaktstellen zu den elektrischen Leitern K1 und
K2 liegen auf gegeniiberliegenden Seiten der Platine,
wodurch eine gegenseitige Beriihrung verhindert wird. Die
Schutzummantelung umschliefit und schiitzt die Elektro-
nik. Der Durchmesser des Messknoten inklusive Schutz-
hiille betrigt knapp fiinf Millimeter.

3.3.3 ELEKTRISCHE LEITER

Abbildung 8 und 9 zeigen den Seilkern, der aus den
zueinander isolierten Leitern und den Messknoten mit
Schutzhiille besteht, die in einer weiteren Schutzschicht
eingebettet sind. Die elektrischen Leiter bilden die Verbin-
dung zwischen Analysegerit und Messknoten. Thre Anord-
nung ist so gewihlt, dass keine Unterbrechungen an den
Messknoten vorhanden sind. Dadurch fiihrt das Versagen
einer Kontaktstelle am Messknoten nur zu dessen Ausfall,
wihrend die anderen weiterhin einsatzfihig bleiben.

Das Leitermaterial bendtigt ausreichend elektrische
Leitfahigkeit und gentigend Dehnbarkeit ohne bleibende
Verdnderungen. [n Frage kommen elektrisch leitfihig be-
schichtete Fasern oder metallische Drihte [Giall]. Neben
den materialabhéngigen Festigkeitseigenschaften kann die
Dehnbarkeit durch spiralfsrmige Anordnung der Leiter
leicht erhdht werden [EHJ+13]. Die zu ertragenden Deh-
nungen des Seils betragen einige Prozent [Weh17]. Der
elektrische Widerstand kann durch den Leiterquerschnitt
angepasst werden. Die elektrische Spannung zwischen den
beiden Leitern nimmt mit der Entfernung vom Analysege-
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rét ab. Um auct bei den am weitesten entfernten Messkno-
ten bei Einhalten der Grenzwerte der Kleinspannung aus-
reichend Versorgungsspannung zur Verfiigung zu stellen,
muss der Leitwert des Materials einen elektrischen Wider-
stand von max:mal 10 Ohm pro Meter ermdglichen. Der
daflir erforderlizhe Querschnitt sollte etwa 2 mm? oder we-
niger betragen.

3.4 ERMITTLUNG DER LOKALEN TEMPERATUR

Der Microzontroller in jedem Messknoten kann seine
Temperatur selber ermitteln. Die Temperaturmessung im
Micro-controller basiert auf der temperaturabhidngigen
Schwellenspannung von Dioden. Abbildung 12 zeigt das
temperaturabhéngige Messergebnis des internen Analog-
Digital-Wandlers. Diese Kalibrierpunkte sind fiir jeden
Microcontroller zu bestimmen [Mic13]. Der digitalisierte
Spannungswert wird direkt an das Analysegerit iibermittelt
und erst dort in die zugehorige Temperatur umgerechnet.
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Abbildung 12. Temperaturkalibrierung PICI10LF322 [Micl3]

Die durch die grobe Digitalisierung schlechte Tempe-
ratur-Auflosung von etwa drei Grad ist fir die Warnung
vor kritischen Temperaturen ausreichend. Um allerdings
die in Abbilding 4 gezeigte Anderung der Erwirmung
durch innere Reibung auswerten zu kénnen, wire ein zu-
sdtzlicher, genauerer Temperatursensor auf der Messkno-
tenplatine erforderlich.

3.5 ERMITTLUNG DER LOKALEN SCHADIGUNG DER
ELEKTRISCHEN LEITER

A)['__l_.j_-' e J

B

Q) —

>——a

Abbildung 13. Analysegerdit mit elektrischen Leitern, die Mess-
knoten Index 0 bis 4 sind vereinfacht als Schalter dargestellt
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Abbildung 13 zeigt, wie die Messknoten die beiden
elektrischen Leiter elektrisch verbinden knnen, wenn sie
zuvor vom Analysegerit dafiir ausgewihlt wurden. Die da-
bei verwendeten Schaltransistoren sind als Schalter darge-
stellt. Es schlieft immer nur ein Messknoten gleichzeitig
seinen Schalter, indem der Microprozessor den Transistor
schaltet. Dadurch entsteht eine geschlossene Leiterschleife
im Seil, die bis zu diesem Messknoten und wieder zum
Analysegerit zurlickfiihrt und deren elektrischer Wider-
stand vom Analysegeriit gemessen werden kann (A). Wird
der Widerstand von der zum benachbarten Messknoten ge-
horenden Schleife abgezogen (B), erhilt man den elektri-
schen Widerstand der beiden Leiter zwischen den beiden
Messknoten und somit eine lokale Seileigenschaft (C).

Die Anderung des elektrischen Widerstandes dieses
Abschnitts kann durch die Dehnung der Leiter oder durch
deren Beschidigungen entstehen.

3.5.1 WIDERSTANDSANDERUNG DURCH SEILDEHNUNG

Unter der Annahme, dass (noch) keine Schidden an den
Leitern aufgetreten sind, erfolgt die Lingen-/Dehnungs-
messung bei Widerstandsénderung analog zu einem Dehn-
messstreifen. Die Ausgangslinge [; ist die betrachtete un-
gedehnte Seilldnge, also ein Abschnitt oder das ganze Seil.

MR, A AL
R, VYL T I, 3)

Die relative Anderung des Widerstandes AR;/R; ist
fir kleine Dehnungen proportional zur Dehnung Al;/1;.
Der Faktor n = 2 kommt durch die gleich gedehnte Hin-
und Riickleitung zustande. Der materialabhéingige Faktor k
kann erst bei gewdhlten Leitermaterial genau festgelegt
werden, als erste Ngherung wird k = 2 verwendet. [Sti19]

Die Dehnungsmessung mithilfe des Leiterwiderstan-
des kann als Ergidnzung zur Dehnungsmessung iiber die
Signallaufzeit verwendet werden (Kapitel 3.6). Kleine Lei-
terschéden haben einen geringeren Einfluss als die Deh-
nung (siehe Kap. 3.5.3).

3.5.2 WIDERSTANDSANDERUNG DURCH SCHADIGUNG

Treten an den beiden Leitern lokale Schidigungen wie
der Bruch einzelner Drahtlitzen oder Fasern auf, kann das
auf eine Beschadigung der Seilstruktur an dieser Stelle hin-
weisen. In diesem Fall wird in dem Seilabschnitt eine {iber
die Widerstandsénderung durch Dehnung hinausgehende
Erhohung des elektrischen Widerstandes auftreten.

Zuerst wird die mit der Laufzeitmessung ermittelte ak-
tuelle Dehnung verwendet, um die Soll-Widerstandsénde-
rung ohne Schidigung zu berechnen (siehe Kapitel 3.5.1
und Formel 3). Diese wird dann mit der gemessenen Ist-
Widerstandséinderung verglichen. Vom Analysegerit fest-
gestellte Schidigungen werden fiir den betroffenen Seilab-
schnitt dokumentiert.
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3.5.3 FEHLERBETRACHTUNG UND ERFORDERLICHE
GENAUIGKEIT BEI DER WIDERSTANDSMESSUNG

Der elektrische Widerstand kann vom Analysegerit
ohne groBen Aufwand in Milliohm gemessen werden. Der
Leiterwiderstand wird mit 10 Q/m angenommen. Nach
Formel 3 entspricht eine Seildehnung von 0,1 % einer Wi-
derstandsénderung von 40 mQ.

Eine minimale Beschiddigung und damit Querschnitts-
verringerung des Leiters von 10 % auf 1 mm Linge ent-
spricht bei Widerstandserhhung auf 11 ©/m einer Ande-
rung von 1 mQ. Diese ist, verglichen mit der Anderung
durch die Seildehnung, sehr gering, daher sind erst groBere
Schidigungen davon unterscheidbar.

3.6 ERMITTLUNG DER LOKALEN DEHNUNG UND
STEIFIGKEIT DURCH SIGNALLAUFZEITMESSUNG

Um die Dehnung und Steifigkeit des Seils zu erhalten,
mitssen die lokalen Langeninderungen ermittelt werden.
Dies erfolgt tiber die Messung der Signallaufzeit dt;vom
Analysegerit zum gewishlten Messknoten i und wieder zu-
riick (Abbildung 13). Mit der Signalausbreitungsgeschwin-

digkeit im Material c,,, wird die Lange [; des Seils bis zum
Messknoten i errechnet [PS13]:

Ly = (dt; " cn)/2 )

Vergleicht man diese Entfernung mit der gespeicher-
ten Linge im Ausgangszustand des Seils, ergibt sich die
Léngendnderung und damit die Dehnung. Wird die Lin-
gendnderung bei unterschiedlichen bekannten Belastungen
am Seil ermittelt, kann daraus der E-Modul bestimmt wer-
den. Analog zu Abbildung 13 erhilt man die Lénge flir den
Seilabschnitt zwischen zwei Messknoten mit den Differen-
zen der dorthin gemessenen Distanzen.

Zur Bestimmung der Signallaufzeit bestehen zwei
Maglichkeiten, die sich in der Art des auf einem der elektri-
schen Leiter aufgebrachten Signals unterscheiden. [PS13]

dt; mit Signalftanke:
U4 di; !
- u .:l-F.I Signalspannung am
i | || | LN — Messschleifenbeginn
" | / Messschleifenende
T f U *1

dt; mit harmonischem Signal:

Abbildung 14. Bestimmung der Signalverschiebung dt;

3.6.1 BESTIMMUNG DER SIGNALVERSCHIEBUNG
DURCH FLANKENERKENNUNG

Bei Verwendung eines Impuls-, Rechteck- oder Sige-
zahnsignals kann die zeitliche Verschiebung der Span-
nungsanstiege am hin- und riicklaufenden Signal ermittelt
werden. Rauschen des Messsignals macht die Ermittlung
des genauen Zeitpunkts des Flankenbeginns schwierig.
Elektrische Kapazititen der beiden Leiter und der Bauteile
im Seil haben auf den zeitlichen Beginn des Anstiegs we-
nig Einfluss, flachen diesen aber ab (Abbildung 14 links).
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3.6.2 BESTIMMUNG DER SIGNALVERSCHIEBUNG
DURCH FOURIERANALYSE

Durch die Ermittlung der Phasenverschiebung des hin-
und riicklaufenden Sinus-Signals mittels Fourieranalyse
ldsst sich bei bekannter Signalfrequenz die zeitliche Ver-
schiebung bestimmen (Abbildung 14 rechts). Der Algorith-
mus ist sehr stabil gegentiber Signalrauschen und die mog-
liche Signalfrequenz st deutlich hoher als bei
stufenformigen Signalen. Nachteilig ist, dass die elektri-
schen Kapazitdten im Seil ebenfalls ¢ine Phasenverschie-
bung erzeugen. Deren Anteil muss durch Verwendung un-
terschiedlicher Messfrequenzen herausgerechnet werden,
sodass nur die Phasenverschiebung durch die Leiterlidnge
tibrigbleibt.

3.6.3 FEHLERBETRACHTUNG UND ERFORDERLICHE
GENAUIGKEIT BEI DER LAUFZEITMESSUNG

Um die Lidngeninderungen von einigen Promille bis
Prozent in den Messabschnitten erfassen zu kdénnen, sind
bei ein bis zwei Meter Abschnittslinge Genauigkeiten in
der GroéBenordnung von einigen Millimetern notwendig,
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals betrigt ab-
hingig vom Leitermaterial etwa 0,7 x Lichtgeschwindig-
keit ¢ (ca. 300.000 km/s) [PS13]. Bei Langung des Seilab-
schnitts um einen Millimeter erhdht sich die Leiterldnge
(Hin- und Riickleiter) um zwei Millimeter, die Laufzeitin-
derung betrigt etwa 10 - 10712 s = 10 ps (Pikosekunden).

Diese Genauigkeit soll durch Mittelwertbildung vieler
Messungen erreicht werden. Ahnliche Vorgangsweisen
werden bei optischer Laufzeitmessung eingesetzt
[EAL+14]. Voraussetzung fiir die Giiltigkeit der Formeln 5
und 6 ist ein zufdllig verteilter Fehler der Messwerte v;.

= dt; ... Messgrofle

... mit Fehlern behaftete Werte von dt;

v ... arithmetischer Mittelwert der v;

* s... empirische Standardabw. der Messwerte v;
u ... Unsicherheit des gemittelten Messwertes v

R B el 1 N 2
V= ﬁzjzl vii §= jmzj=l(vf -7) (5)
1

Uu=-—-s
VN ©
Der erwartete Wert der Messgrofie dt; liegt dann zwi-
schen v — u und v + u. [HS12, PS13]

\g

Bei Messung mit einer Milliarde Messwerten pro Se-
kunde (1 GS/s) betriigt die zeitliche Auflosung der v; 1 ns.
Die Streuung s liegt mindestens in dieser GréBenordnung,
Um die Unsicherheit u auf einige Pikosekunden, also etwa
ein Hundertstel bis ein Tausendstel, zu verringern, sind
N =10.000 bis N = 1.000.000 Messungen v; fiir ein ge-
mitteltes Messergebnis v erforderlich. Bei Messsignalfre-
quenzen im MHz-Bereich dauert die Ermittlung ecines
Messwertes somit einige Millisekunden bis eine Sekunde.
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4  ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Ausgehenc von einer Bewertung verschiedener Mess-
verfahren wurden Temperatur-, elektrische Widerstands-
und Laufzeitmessung zu einem Messsystem kombiniert.
Dieses ermdglizht mit Hilfe der Betriebsdaten des Krans
die Bestimmung mehrerer Seileigenschaften {iber die
ganze Seillinge, ndmlich Temperatur, Dehnung, Steifig-
keit und Schidigung der eingesetzten elektrischen Leiter.

Da mit der Auswahl und den ersten erfolgreichen
Tests des Microcontrollers der notige Leitwert der elektri-
schen Leiter bekannt ist, wird der nichste Schritt der Ver-
gleich und die Wahl des Leitermaterials sein. Parallel dazu
werden die Programmierung des Microcontrollers und die
Bauteile der Messknoten-Platine getestet und diese ange-
fertigt. Weitere Entwicklungsschritte betreffen die Verbin-
dung der Platinz mit den Leitern und die Schutzhiille.

Abschliefiend soll das Gesamtsystem ausflihrlich ge-
testet werden, zuerst aullerhalb des Seils und dann in ein
spezielles Faserseil eingebettet. Bei erfolgreicher Entwick-
lung, Funktionsfahigkeit und guter Aussagekraft der Mess-
werte liber den Seilzustand besteht das Potenzial, dass diese
Messmethode auf Kranen zum Einsatz kommt und die Le-
bensdauer von hochfesten Faserseilen unter Wahrung
hochster Sicherheitsstandards weiter verbessert wird.
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